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恒力石化（大连）炼化有限公司.

辽宁省大连长兴岛经济区长松路299号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 聚丙烯树脂.

SGS工作编号 :. TP20-002158 - TJ .

货号 :. PPH-Y40(H39S-2) .

样品接收日期 :. 2020年04月16日.

测试周期 :. 2020年04月16日 - 2020年04月21日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

FDA 21 CFR 177.1520-可溶物含量.. 符合.

FDA 21 CFR 177.1520-萃取物含量.. 符合.

FDA 21 CFR 177.1520-密度 (23ºC). 符合.

FDA 21 CFR 177.1520-熔点. 符合.

. .

本报告是编号为NGBCHEM2001359403报告的中文版本。.

批准签署人.

Iris Xiao肖玲艳.

通标标准技术服务有限公司宁波分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 材质

(客户提供).

描述.

SN1. NGB20-013594.001 PP.半透明塑料颗粒.

FDA 21 CFR 177.1520-可溶物含量.

测试方法 :. 参考FDA 21 CFR 177.1520(d)(4)(i). .

常用模拟液. 时间. 温度. 最大允许限值. 样品001
二甲苯中可溶物含

量.

.

二甲苯.. 2hr(s).. 25℃.. 9.8% (w/w). 4.5% (w/w).. .

FDA 21 CFR 177.1520-萃取物含量.

测试方法 :. 参考FDA 21 CFR 177.1520 (d)(3)(i). .

常用模拟液. 时间. 温度. 最大允许限值. 样品001

.

.

正已烷.. 2hr(s).. 回流.. 6.4% (w/w). <0.5% (w/w).. .

FDA 21 CFR 177.1520-密度 (23℃).

测试方法 :. 参考FDA 21 CFR 177.1520d(1) . .

测试项目. 限值. 001.

密度 (23ºC), g / cm³. 0.880-0.913. 0.897.

FDA 21 CFR 177.1520-熔点.

测试方法 :. 参考FDA 21 CFR 177.1520(d)(2). .
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测试项目. 限值. 001.

熔点, ºC. 160-180. 166.

备注:

(1) g/cm³ = 克每立方厘米

(2) %(w/w) =质量百分比

(3) ℃= 摄氏度

(4) hr = 小时

(5) < = 小于.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

样品照片:.

NGBCHEM2001359404

NGB20-013594.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


